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Corrigendum

Tato oprava CSN IEC 811-1-4/Cor. 1 je identické s opravou Corrigendum 1:1986 IEC 811-1-4:1985.

This corrigendum to CSN IEC 811-1-4/Cor. 1 is identical with the Corrigendum 1:1986 to IEC 811-1-4:1985.
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CSN IEC 811-1-4/Cor.1

Oprava/Cor. 1:1986

V priloze A, kapitola A2 publikaci IEC 811-1-1, IEC 811-1-2, IEC 811-1-3, IEC 811-1-4, IEC 811-3-1, IEC 811-3-
2 a v priloze B, kapitola B2 publikace IEC 811-4-1 se doplni podle ndsledujici tabulky:

Odpovidajici kapitoly v IEC 540, IEC 811 a IEC 885

Nazev kapitoly v IEC 540 540 811 885
Kapitola Cast Oddil Kapitola Cist

Zkousky ¢astecnym vybojem 3 - - - 2

Méieni tlousték a pramérd 4 1 1 8 -

Zkousky pro stanoveni mechanickych vlastnosti 5 1 1 9 -

izola¢nich a plastovych smési

Metody tepelného starnuti 6 1 2 8 -

Zkouska tbytku hmotnosti u PVC izolaci a plasta 7 3 2 8 -

ZkouSka tlakem pfi zvySené teploté izolaci a 8 3 1 8 -

plasta PVC

Zkousky pfi nizké teploté izolaci a plastd z PVC 9 1 4 8 -

Zkousky odolnosti PVC izolaci a plasta vaci 10 3 1 9 -

popraskani

Metoda urceni hustoty elastomerovych a 11 1 3 8 -

termoplastickych smési

Me¢rieni indexu toku taveniny termoplastického 12 4 1 10 -

polyetylenu

Zkouska odolnosti vii¢i ozénu 13 2 1 8 -

Zkouska protazeni za tepla 14 2 1 9 -

Zkouska elastomerovych plasti ponofenim do 15 2 1 10 -

oleje

Elektrické zkousky kabeld, $ndr a vodicd pro 16 - - - 1

napéti 450/750 V véetné

Tepelna stabilita izolaci a plasti z PVC 17 3 2 9 -

Obsah sazi a/nebo minerdlni slozky v PE

Zkousky nasakavosti 19 1 3 9 -

Zkouska smrstivosti 20 1 3 10 -

¥~ o

IEC 540: Zkusebni metody pro izolace a plasté elektrickych kabelt a $ndr (elastomerovych a termoplastickych
smésf)
IEC 885: Metody elektrickych zkousek pro elektrické kabely

" Nenf technicky identické.



Upozornéni: Zmény a dopliiky, jakoZ i zpravy o nové vydanych norméch jsou uveiejiiovany ve Véstniku Uiadu pro tech-
nickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.
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