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Corrigendum

ČSN EN ISO 945 (42 0464) Litina – Určení mikrostruktury grafitu (ISO 945:1975) z července 1996 se
opravuje takto:

Původní obrázky 1 až 6 se nahrazují novými:
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Obrázek 1 – Etalonová řada 1) pro tvar grafitu (rozložení A)

                                                     
1) Obrázky ukazují pouze obrysy, ne však strukturu grafitu.
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Obrázek 2 – Etalonová řada 1) pro rozložení grafitu (tvar I)

                                                     
1) Obrázky ukazují pouze obrysy, ne však strukturu grafitu.
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Obrázek 3 – Etalonová řada 1) pro velikost grafitu (tvar I – rozložení A) – (stonásobné zvětšení) –
Třídy velikosti 1 a 2

                                                     
1) Obrázky ukazují pouze obrysy, ne však strukturu grafitu.
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Obrázek 4 – Etalonová řada 1) velikost grafitu (tvar I a VI – rozložení A) – (stonásobné zvětšení) –
Třídy velikosti 3 a 4

                                                     
1) Obrázky ukazují pouze obrysy, ne však strukturu grafitu.
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Obrázek 5 – Etalonová řada 1) velikost grafitu (tvar I a VI – rozložení A) – (stonásobné zvětšení) –
 Třídy velikosti 5 a 6

                                                     
1) Obrázky ukazují pouze obrysy, ne však strukturu grafitu.
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Obrázek 6 – Etalonová řada 1) velikost grafitu (tvar I a VI – rozložení A) – (stonásobné zvětšení) –
Třídy velikosti 7 a 8

                                                     
1) Obrázky ukazují pouze obrysy, ne však strukturu grafitu.
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