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Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 1367-3:2001/AC:2004-05.

This Corrigendum is the Czech version of Corrigendum EN 1367-3:2001/AC:2004-05.

ČSN EN 1367-3 (72 1195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání – Část 3: Zkouška
varem pro rozpadový čedič z října 2001 se opravuje takto:

9.2  Ztráta pevnosti čedičového kameniva

V prvním vztahu se vyškrtne jmenovatel, „LA0“ a ×100 a zůstává:

SSZ = LA1 − LA0

Ve vysvětlivkách se u SSZ opravuje „ztráta pevnosti“ na „procentní ztráta pevnosti“.

Ve vysvětlivkách se u SZ0 a SZ1 opravuje „zkušebních navážek“ na „dílčích navážek“.



U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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