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Corrigendum 

ČSN EN ISO 12944-8 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 
nátěrovými systémy – Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry z května 1999 se opravuje 
takto: 

Název tabulky 4 „Specifikace pro inspekci a dozor“ se mění na „Specifikace inspekce a hodnocení“ 

Článek 3.8.4 „kontrola a hodnocení technické dokumentace (inspection and assessment specification): specifikace 
popisující provedení inspekce a hodnocení“ se opravuje na „specifikace inspekce a hodnocení (inspection and 
assessment specification): specifikace popisující provedení inspekce a hodnocení 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
 
ČSN EN ISO 12944-8 OPRAVA 1 
 
 Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha 
 Vytiskl: XEROX CR, s.r.o. 
 Rok vydání 2005, 2 strany 
 Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10 
74440 Cenová skupina 403 

+!5J0JG3-heeeah!


