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Corrigendum

Tato oprava CSN EN 13170:2002 je &eskou verzi opravy EN 13170:2001/AC:2005-12. Preklad byl zajistén
Ceskym normalizaénim institutem. Ma stejny status jako oficialni verze.

This Corrigendum to CSN EN 13170:2002 is the Czech version of the Corrigendum EN 13170:2001/AC:2005-12.
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

CSN EN 13170 (72 7209) Tepelné izolaéni vyrobky pro stavebnictvi — Primyslové vyrabéné vyrobky

z expandovaného korku (ICB) — Specifikace ze zafi 2002 se opravuje takto:

4.21 Tepelny odpor a tepelna vodivost

V ¢lanku 4.2.1 Tepelny odpor a tepelna vodivost se text

— tepelny odpor, Rp, musi byt deklarovan vzdy. Soucinitel tepelné vodivosti, 1p, se deklaruje tam, kde je to
mozné;

nahrazuje timto znénim:

— pro vyrobky s konstantni tloustkou musi byt tepelny odpor, Rp, deklarovan vzdy. Soucinitel tepelné vodivosti,
Ap, se deklaruje tam, kde je to mozné. Tam, kde je to vhodné, pro vyrobky o nestejné tloustce (tj. pro Sikmé
a zkosené vyrobky) se musi deklarovat pouze soucinitel tepelné vodivosti, Ap.

4.3.14 Odpor proti pronikani vzduchu

Nazev &lanku se nahrazuje timto nazvem:

»Mérny odpor proti proudéni vzduchu*

Déle se text ¢lanku 4.3.14 nahrazuje nasledujicim znénim textu, ktery obsahuje odkaz na znacku a spravnou
Jjednotku.

»Mérny odpor proti proudéni vzduchu, AF,, se stanovi Eogle EN 29053. Hodnota mérného odporu proti proudéni
vzduchu se deklaruje v urovnich se stupni po 1 kPa.s/m”. Z&dny vysledek zkoudky nesmi byt niz8i nez deklarovana
hodnota.*

© Cesky normalizaéni institut, 2006 76698
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceske technické normy rozmnoZovany
a rozSifovany jen se souhlasem Ceského normalizaéniho institutu.



CSN EN 13170/Opr. 1

6 Kod znaceni
Doplini se nasledujici poznamka na konec kapitoly 6:

,POZNAMKA Vlastnosti stanovené v 4.2 nejsou zahrnuty v kédu znadeni v pfipadé&, Ze je pro vyrobek stanovena
limitni hodnota (mezni hodnota)"“.

8 Oznac€ovani a znaceni Stitkem
Rusi se:

,— rok vyroby (posledni dvé Cislice)*
Priloha ZA, Tabulka ZA.1

Misto chybné uvedeného ,compulsary” je spravné ,compulsory*.

Priloha ZA, Tabulka ZA.3 — Priklad informaci uvadénych u oznaéeni shody CE

Véta ,Dvé posledni dvojcisli roku v némz bylo oznaceni CE pfipojeno” se nahrazuje vétou: ,Dvé posledni
Cislice roku pfipojeni znacky CE (ITT)".

Vypracovani opravy nhormy

Zpracovatel: VUPS — Certifikaéni spole¢nost s.r.o., IC 25052063, Ing. Helena Kasparova, CSc.
Technicka normalizaéni komise: TNK 120 Tepelné& izola¢ni materialy a vyrobky

Pracovnik Ceského normalizaéniho institutu: Ing. Miloslava Syrova

Upozornéni: Zmény a dopliky, jakoZ i zpravy o nové vydanych normach, jsou uvefejfiovany ve Véstniku
Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi.
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